


序号 项目
技术指标

Ⅰ

1 固体含量/%≥ 单组分 85.0

2 表干时间/h ≤ 12

3 实干时间/h ≤ 24

4 流平性 20min 时，无明显齿痕

5 拉伸强度/MPa ≥ 2.00

6 断裂伸长率/% ≥ 500

7 撕裂强度/(N/mm) ≥ 15

8 低温弯折性 -35℃，无裂纹

9 不透水性
0.6MPa，120min，不透水

（国标：0.3MPa，120min，不透水）

10 加热伸缩率/% -4.0~+1.0

11 粘结强度/MPa ≥ 1.0

12 吸水率/% ≤ 5.0

13 定伸时老化 加热老化 无裂纹及变形

14 热处理( 80℃，168h )

拉伸强度保持率/% 80~150

断裂伸长率/% ≥ 450

低温弯折性 -30℃，无裂纹

15
碱处理[0.1%NaOH+饱

和 Ca(OH)2 溶液，168h]

拉伸强度保持率/% 80~150

断裂伸长率/% ≥ 450

低温弯折性 -30℃，无裂纹

16
酸处理(2%H2SO4 溶液，

168h)

拉伸强度保持率/% 80~150

断裂伸长率/% ≥ 450

低温弯折性 -30℃，无裂纹
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H5 说明书

施工工艺 CONSTRUCTION TECHNOLOGY

施工步骤：施工前准备→基面处理→细部、节点处理→大面施工 (刮涂、辊涂或喷涂达到设计厚度)→ 自检→组织验收。

施工要点：

�z 基层表面应坚实、干净、平整，无油污、裂缝、空洞、空鼓、松动、起砂、起皮等缺陷。

�z 阴阳角应做成圆弧或钝角，在阴阳角、管道根部增设涂料附加层(内置无纺布加强处理)，附加层在平面和立面的宽度均不小于

250mm。

�z 涂料应多遍薄涂，宜分 2~3 遍涂布。上下两遍涂层涂刷方向应互相垂直。第一遍应薄涂，以封闭基层孔隙，上遍涂层实干后，才可

进行下遍涂膜施工。如需铺设胎体增强材料时，应边涂布涂料，边铺设增强材料。

�z 在做下一道工序时注意不要让硬物损坏防水涂膜，以免影响整体防水效果，若有破损，及时通知防水施工人员进行修补后，再继续

施工。
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